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Product

name

Grain

Size
Lot No. Quality Grain Size Distribution

Bulk

Density

Magnetic

Matter
Density Chemical Component（%）

(kg) ds3 ds50 ds95 （g/cm） % （g/cm） Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2

Specification

BFA 320 0.1 47 32.8 23 91.3 2.7 0.18 3.75

Specification

BFA 400 0.1 33 21.2 16 91.15 2.8 0.19 3.78

Specification

BFA 500 0.1 30 17 13 90.98 2.7 0.2 3.79


